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	EMENTA :

· Transformações polimórficas e de fases metaestáveis da alta pressão;

· Diamante e nitreto cúbico de boro.

· Métodos de síntese;

· Célula reativa;

· Cápsula deformável;

· Preparação da célula reativa e cápsula deformável para síntese;

· Dispositivos industriais para síntese;

· Manutenção dos regimes de síntese;

· Prensas especiais para fabricação de materiais superduros;

· Separação, purificação e classificação dos materiais superduros;

· Ferramentas feitas de materiais superduros;

· Aplicação de ferramentas diamantadas na indústria.
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	Conteúdo Programático

1. Introdução;
2. Transformações polimórficas e fases metaestáveis da alta pressão;
3. Estados de fase e transformações de fase no carbono e nitreto de boro;
4. Crescimento dos diamantes;
a) Métodos de Síntese:
b) Influência das propriedades dos materiais carbônicos iniciais sobre a síntese dos diamantes;
c) Construção da célula reativa.
5. Sinterização dos policristais de diamante:
a) Particularidades da Sinterização dos pós de diamante;
b) Obtenção e propriedades dos materiais policristalinos superduros na base dos diamantes.
6. Propriedades físico-químicas do nitreto de boro e dos materiais na base dele;
7. Obtenção do nitreto de boro semelhante ao grafite;
8. Obtenção das modificações do nitreto de boro semelhante ao diamante:
a) Compressão estática e  dinâmica de corpos sólidos;
b) Transformações no nitreto de boro sob altas pressões estáticas;
c) Transformações no nitreto de boro no processo da compressão dinâmica;
9. Dispositivos para geração de alta pressão:
a) Tipos de dispositivos utilizados na indústria da produção de materiais superduros. Dispositivos utilizados na UENF;
b) Papel da cápsula deformável na geração de alta pressão;
c) Métodos de fabricação da cápsula deformável;
d) Métodos de aquecimento da célula reativa;
e) Calibração dos dispositivos de alta pressão para realização dos regimes de  síntese.
10. As prensas usadas na obtenção dos diamantes sintéticos
a) Particularidades das prensas para cada tipo do dispositivo de alta pressão;
b) Prensas instaladas na UENF;
c) Execução da síntese nas prensas;
11. Purificação e classificação dos materiais superduros;
12. As ferramentas de materiais superduros.
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